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Generell armering:
- Betongkvalitet B35
- Stålkvalitet B 500 C
- Ved skjøting skal omfarlengden være min. 50 x diameter arm. jern.
- Bunnplate ø12 c 200 Vegger ø12 c 200
- I alle støpeskjøter skal det monteres injeksjonsslange av type Frank Intec

fra Halfen-Frimeda eller FUKO injeksjonssystem fra Fjerdby eller
tilsvarende.

  Det skal være reinjiserbar injeksjonsslange, PVC-basert, med mateslanger.
  Mateslanger skal markeres og plasseres på tilgjengelige steder.

Leverandrørens montasjeanvisning skal følges.
- Vertikal armering kan alternativt bores og gyses fast i bunnplaten.

Til gysing brukes Hilti HIT-HY 150 kjemisk injeksjonsanker, eller tilsvarende.
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